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铸铁浴缸产品名称 :

Product Namc

委托单位 :

Consigner

生产单位 :
bΙanufacturer

检验检测类别 :
Test Typc

和成 (中 国)有限公司

和成 (中 国)有限公司

委托检验

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Connprehensive IⅡspection&Testing Center of Quali印 &Technica1supervision in Suzhou
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批准 :

ApproⅤ ed

职务 :

Pos1t10n∶

高东辉

by∶

审核:何成文

`炉
主检 :谢晓烽

Inspected by∶

Product Name
工作单编号

Work order

number
T BT31— 1500/HCG规格型号/商标

Type/Trademark

产品等级

Grade
检验检测类别

Test T

13915540363
Te1eDhone和成 (中国)有限公司

委托单位

Consigner
苏州市角直大道1t5号

和成 (中国)有限公司/—
—生产单位/受检单位

Manufacturer

2018-01-02/————样日期/抽样日

1ing Date
抽样地点

samp1ing Location

生产日期/批号/出厂编号

Produc1ng

Date/Batch No.

批  量

Samp1e Quantity

备样量/封存地点

Backup samp1e

/storage Site

样品数量lll)/抽样基数/库存量

Sum of Samp1e(n)

/Samp1e Batch/Inventory

2018-01-03ˉ s2018-01-04检验检测日期

Test Date符合检验检测要求样品状态

samp1e State

266⒋⒛04《搪瓷浴缸》检验检测依据

Test Basls

样品经检验,所检项目符合QB/T2664-20⒄ 标准。

签发日期 :

检验检测结论

Test COnc1usiOn

綦:黢
°

所检样品信 J冒、由委托方提供

首页备注

HOme notes

检验部部长

Checked by∶
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检验检测结果汇总

Co11ection of Test Resu1ts

序号
No

检验检测项目
Test Item

单位
Unit

技术要求

Technica1 requirement
检验检测结果

Test resu1t

单项评价

Individua1

lud黑 O

l 外观

不应有鱼鳞爆、脱瓷、穿透至坯体的针孔、

爆点、裂纹等影响使用功能的严重缺陷及明

显影响美观的缺陷。

符合要求 合格

2 耐温急变性
搪瓷样板经温差100℃ 试验,反复三次,瓷
面应无损伤。

符合要求 合格

3 耐冲击性
经冲击试验后,24h以 内瓷层不应出现损坏

符合要求 合格

4 耐负载性

经过底面及上缘面的耐负载试验后,应无明
显变形、裂纹、保温层剥离等影响使用及外

观的缺陷。

符合要求 合格

5 耐磨性
可见面经过耐磨试验后,瓷釉表面应无擦痕

符合要求 合格

6 排水性能
经排水试验后,浴缸底部的滞留水单块最大
直径≤10cm,且不应同时有2处。

符合要求 (最

大直径4cm)
合格

7 耐室温柠檬酸侵蚀性
可见面瓷釉经过室温柠檬酸溶液侵蚀后,应
不小于二级。

一级 合 格

8 耐室温碳酸钠侵蚀性
可见面瓷釉经过室温碳酸钠溶液侵蚀后,瓷
釉表面应不失光。

符合要求 合格
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