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产品名称 : 亚克力浴缸
Product Nalnc

委托单位:      和成 (中 国)有限公司
Consigncr             `

生产单位:      和成 (中 国)有限公司
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Manufacturer

检验检测类别 :
TCst助 C

委托检验

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Com【lreheⅡ sive Inspection&Testing Center of Quali饣 &Technical supervision in suzhou



苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Nσ(18)WPlc0。 01

Approved by∶

职务 :   检验部副主任

Posi1jon:
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工作单编 号

Work orderF7250 (1 5丿κ) /HCG规格型号/商标

Type/Trademark

检验检测类别

Test TVoe

18662578507
Te]eDhone和成 (中 国)有限公司

委托单位

Consigner 215127苏州市角直大逍115号

和成 (中国)有限公司/——生产单位/受检单位

Manufacturer

2018-0‘ -03/-ˉ
_̄样日期/抽样日

linR Date
抽样地点

sampling Location

——/——
钅产口lH/批号/∫⒒f编 号

Produclng

Date/Batch No

批  量

sample lluantity

备样量/封存地点

Backup samplo

/storage sito

样品数贳(nˇ抽样基数/库存量

sum of sanplc(n)

/salnple Batch/1nventory

2O18-0衽 -05-2018-04 10检验检测日期
′
rest Datc符合检验检测要求

样品状态

Samp1e Sta1e

JC/T779⒛ 10《玻璃纤维增强塑料浴缸》检验检测依据

Test Basls

样品经检验,所检项目符合JC/T刀⒐⒛ 10标准。

签发日期 :

检验检测结论

Test Conc1usion

用章

所检样品信息山委托方提供

首页备注

Home notes

批准:潲 明
石丝殇汹衫嗲

眩 何嫩

`砌 '
主检 :谢哓烽

Checked by: Tnspected by∶
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检验检测结果汇总

Co11ection of Test Resu1ts
序

号

隘

检验检测项目
Test Item

单位
Unit

技术要求
Technical requirement

检验检测结呆
Test rr,sul t

Ⅱ项评价
Individual

丨udgri

1 现
`
’
冫

内表面
压苋力浴缸内表而应光涓,色泽应均匀,不
得有气泡、裂纹等缺陷 .

符合耍求 合格

背面
压克力浴缸背面不允许出现固化不良、浸渍
不良、缺损、毛刺等缺陷。

符合耍求 合格

切割而 切割面不允许出现分层、毛刺等缺陷。 符仑要求 合格

2 耐日用化学药品性
经耐日用化学品性试验后,浴缸应无永久污
染或损坏 ;

符合耍求 合胳

3 巴柯尔硬度 ≥吐0 53 合格

4 耐荷重性
试验后浴缸表面不可产生裂纹和剥离,背面
无影响使用的缺陷 .

符合要求 个格

5 耐冲击性 试验后浴缸不应有裂纹或共他明显的损坏。 符合要求 合格

6 耐热水性

试验后浴缸表面小裂纹不多于5条 ,气泡不
多于10个,共中大气泡不超过5个且不应有
明显变色、褪色 .

符合要求 个格

7 满水变形

底面排水口处 mm <l 04 合格

上缘面水平部

中央
mm <<2 1 合临

8 排水性能
试验后浴缸底部的滞留水单块的最大而积不

大于100cnlz.

符合要求

(12cm2)
/1·恪

各

注

(仅对来样负责)
(0n1y responsib1e for the submitted samp1es)


